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Botanische Bezeichnung: Liriodendron tulipifera, Familie Magnoliaceae
Verbreitung: Nordamerika (6stliche USA, Kanada), in Europa kultiviert
Weitere wichtige Handelsnamen: American Whitewood, yellow poplar, canoe tree, canary

wood, tulip tree, tulip poplar (US, CA), tulpenboomhout
(NL), tulipier (FR), Tulpenbaum (DE)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: LITL

Das auf dem europaischen Markt noch relativ unbekannte Whitewood (Liriodendron tulipifera) ist in
seinem natirlichen Verbreitungsgebiet, dem Osten Nordamerikas, eine wichtige Wirtschaftsbaumart.
Zu vergleichen mit der Pappel, wird Whitewood vor allem in der Zellstoffindustrie, der Holzwerk-
stoffindustrie und im Rahmenbau verwendet. In Europa werden hauptsachlich helle, gut einzufar-
bende Furniere aus Whitewood nachgefragt. Das Holz zeichnet sich insgesamt durch eine schlichte
Struktur, die gute Bearbeitbarkeit und die gute Verfligbarkeit in entsprechenden Dimensionen aus.
Darlber hinaus kénnte die teils attraktive griin-braune bis violette Farbgebung des fakultativen Farb-
kerns auf dem derzeitigen Markt ,lebendiger Holzer eine vermehrte Nachfrage bewirken.

Farbe und Struktur des Holzes: Der Splint ist cremefarben bis hell gelblich oder grauweil und
breit bis sehr breit (4-15 cm). Der fakultative Farbkern setzt sich deutlich vom Splintholz ab und ist
zumeist gelblich bis olivgriin (olivbraun nachdunkelnd). Die zahlreichen, kleinen Poren sind zer-
streut angeordnet. Zuwachszonengrenzen werden auf den Querschnitten durch schmale Paren-
chymbandchen markiert; diese beeinflussen das Holzbild aber nur geringfiigig. Wechseldrehwuchs
ist nicht vorhanden.

Gesamtcharakter: Uberwiegend helles und schlichtes Holz von feiner Struktur mit glanzender
Oberflache.

Eigenschaften

Gewicht frisch [kg/m?] =~ 800
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) [g/cm?] 0,45—0,53
Druckfestigkeit u,, .. [N/mm?] 34—38
Biegefestigkeit u,, ., [N/mm?] =70
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, .. [N/mm?] 7300—9800—10900
Bruchschlagarbeit [kd/m?] =30

Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 2,4—3,5

Harte (BRINELL) L zur Faser u,, . [N/mm?] 15—19

Trocknungsschwindmal? (frisch bis u,, ,.) radial [%] = 3,0
tangential [%] =50
Differentielles Schwindmaf [%/%] radial =~ 0,16
tangential = (0,29
pH-Wert =54
Nattrliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) variabel entspricht 5

Bearbeitbarkeit: Der homogene Faserverlauf und die nur geringe Harte des Holzes ermdglichen
eine einfache Bearbeitung mit Hand- und Maschinenwerkzeugen. Whitewood lasst sich gut messern
und schalen, frisch sogar ohne vorheriges Kochen oder Dampfen. Bei Holzern mit hohem Anteil
an Zugholz kénnen beim Schleifen (wollige Oberflachen) und Profilieren (Faserausrisse) weniger
saubere Flachen entstehen. Verklebungen bereiten keine Probleme, ebenso wie die Oberflachen-
behandlung. Die Trankbarkeit ist gut (Splint) bis maRig (Kern). Entsprechend lassen sich Furniere
gut einfarben.



Trocknung: Das Holz Iasst sich schnell und ohne qualitatsmindernde Verformungen trocknen.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Whitewood wird in der amerikanischen Norm ASTM D2107 als non
resistant = nicht dauerhaft, entsprechend der Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach DIN-EN 350-2 einge-
stuft.

Verwendung: Whitewood wird ausschlie3lich im Innenbereich, v.a. fir die Herstellung von Mdbeln,
Wand- und Deckenbekleidungen, Musikinstrumenten (Korpusbau, Blindholz), Drechslerwaren, Bild-
hauerei und den Modellbau verwendet. Weiterhin werden aus Liriodendron tulipifera dekorative
Furniere und Schélfurniere (fur Sperrholz) in den USA hergestellt. Das Holz ist auch ein wichtiger
Rohstoff fur die Zellstoffindustrie.

Anmerkungen: Aufgrund der missverstandlichen Namensgebung, wie ,yellow poplar®, ,tulip tree”
oder ,Whitewood" ohne den Zusatz ,American® im englischsprachigen Raum kann es zu Verwech-
sellungen und sogar Vermischungen von Sortimenten anderer Holzer, wie Pappel, Magnolie, Fichte
und Tanne kommen. Schleifstaub kann allergische Reaktionen auslésen.

Austausch: Im Austausch sind Linde, Pappel, Erle, Aningré, llomba, Limba, Abachi, Ramin, Jelu-
tong, Pulai und einige Magnolienarten geeignet.

Whltewood (Lmodendron tullplfera) Querschnltt (ca. 12x) und radlale Oberflache (nat. Gror.l.e)
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